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Dosahované hodnoty 
v PCLA, a.s., Ladce
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214 ± 18
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40,0 ± 1,8

0,50 ± 0,05
444 ± 12

PORTLANDSKÝ ZMESOVÝ CEMENT

www.pcla.sk

VLASTNOSTI    

  

   

SPÔSOB DODANIA  

  

  

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava.

EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018

EN 197-1 : 2011 Cement:

EN 197-2 : 2014 Cement:

CEM II / B-M (S-L) 32,5 R 

1301

CEM II / B-M (S-L) 32,5 R 
 


